BAUSCHADEN

Im ersten Teil der Artikelserie wurde tber die unterschied-
lichen Schadensbilder von Frost-Tausalz-Schdaden, den Ein-
fluss von Rissen in den Produkten und die Einfllsse der
Verlegung und Nutzung auf die Entstehung der Schdden
eingegangen.
Der zweite Teil des Artikels beschéftigt sich mit der gutachter-
lichen Bewertung von Frost-Tausalz-Schaden an Pflastersteinen in
Objekten. Hierbei wird im Besonderen auf die moglichen Verfah-
ren zum Nachweis des Frost-Tausalz-Widerstandes der Produkte,
= auf die zuldssigen Abwitterungsraten von Bauwerksproben,
= auf die Bewertung des Witterungswiderstandes bereits ver-
bauter Produkte sowie
= auf Besonderheiten bei der Bewertung optisch hochwertiger
Produkte
eingegangen.

1 Gutachterliche Bewertung von Frost-Tausalz-
Schaden

Soll geklart werden, ob eine nicht ausreichende Witterungsbe-
standigkeit der Produkte ursachlich fur Zementsteinabwitte-
rungen an Pflasterbeldgen ist (siehe Abb. 1), bedienen sich Sach-

Abb. 1 a+b: Betonabwitterungen an Bordsteinen
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verstandige haufig der Durchfihrung von Frost-Tausalz-Versu-
chen an den bereits verbauten Produkten.

1.1 Verfahren zum Nachweis des Frost-Tausalz-
Widerstandes

Soll der Frost-Tausalz-Widerstand von Pflasterbeldgen im Labor-
versuch nachgewiesen werden, so erfolgt dies Ublicherweise un-
ter Verwendung der normativ beschriebenen Priifverfahren
(»Slab-Test« oder »CDF-Test«). Bei der Bewertung der Ergebnis-
se dieser Laborversuche ist aber zu berlcksichtigen, dass unter-
schiedliche Verfahren (»Slab-Test« oder »CDF-Test«) unterschied-
liche Abwitterungsraten liefern und sogar unterschiedliche Aus-
sagen dazu, ob die Pflasterbeldge ausreichend witterungsbestan-
dig sind oder nicht (in Abschnitt 1.7.2 aus [12] erfolgen detail-
lierte Aussagen zu den jeweiligen Frost-Tausalz-Verfahren und
zur Bewertung der jeweiligen Ergebnisse). Gerade diese unter-
schiedlichen Bewertungen befeuern die Diskussion darlber,
welches das »richtige« Verfahren zum Nachweis des Frost-Tau-
salz-Widerstandes ist. Die Verfechter des »scharferen« »CDF-
Tests« argumentieren dabei damit, dass der »Slab-Test« die Wirk-
lichkeit nicht sachgerecht abbildet. Diese Aussage ist auch abso-
lut richtig. Tatsachlich ist es sogar nahezu unmdglich, ein Prifver-
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fahren zu entwickeln, welches in der Lage ist, die Wirklichkeit
innerhalb angemessener Prifzeiten sachgerecht abzubilden.

Laborprufverfahren zum Nachweis der Produkteigenschaften
kénnen die »Wirklichkeit« normalerweise nicht sachgerecht ab-
bilden. So wird eine Pflasterdecke in der Innenstadt von Kéln mit
Sicherheit einer vollig anderen Beanspruchung ausgesetzt sein
als eine Pflasterdecke in landlicheren Gebieten Stiddeutschlands.
Sollen Laborversuche die Wirklichkeit tatsachlich sachgerecht
abbilden, dann stellt sich die Frage, ob das Laborverfahren den
Angriffsgrad des KéIner Klimas oder des in Stiddeutschland ab-
bilden muss?

Des Weiteren ist es allein aus Grunden der Prifzeit auszu-
schlieBen, dass Laborverfahren die in der Praxis auftretenden
Beanspruchungen angemessen nachstellen. So muss es sich bei
Laborverfahren zwangslaufig um »Zeitrafferverfahren« handeln.
Kein Kunde oder Gericht wird Verstandnis daftir haben, wenn
er/es mehrere Jahre auf die Ergebnisse eines Frost-Tauwechsel-
Versuchs warten soll. Da mehrjahrige Prufzeiten in der Realitat
nicht umsetzbar sind, mussen die Rahmenbedingungen wah-
rend der Priifung des Frost-Tauwechsel-Widerstandes im Labor
(die Pruftemperaturen, die Steilheit der Aufheiz- bzw. Abkuhl-
kurven beim Frostversuch sowie der Salzgehalt des Taumittels)
demnach zwangsldufig massiv von den in der Praxis auftre-
tenden Bedingungen abweichen.

Bereits diese kurze Einfuhrung zeigt, welchem Spannungs-
feld sowohl die Sachbearbeiter im Priiflabor als auch die Sach-
verstandigen bei der Bewertung von Frost-Tausalz-Schaden im
Objekt ausgesetzt sind.

1.2 Zulassige Abwitterungsraten neuer und noch nicht
verbauter Produkte

Beim Slab-Test handelt es sich um das normativ in DIN EN 1338
vorgesehene Referenzprufverfahren zum Nachweis des Frost-
Tausalz-Widerstandes von Betonpflastersteinen. Gema DIN EN
1338 darf die Abwitterungsrate von neuen und noch nicht ver-
bauten Betonpflastersteinen im Prifalter von 28 Tagen bei der
Durchftihrung von 28 Frost-Tauwechseln bei Verwendung von
Natriumchlorid als Tausalz bei im Mittel maximal 1.000 g/m? lie-
gen, sofern die Einzelwerte 1.500 g/m? nicht Ubersteigen.

Um diese Anforderungswerte anschaulicher zu machen, zeigt
Abb. 2 Betonpflastersteine mit einer Abwitterungsrate von ca.
150 g/m? (links) und von 1.430 g/m? (rechts) im Rahmen eines
normativen Slab-Tests.

20— 16/2435/16§:

Beim CDF-Test handelt es sich um ein Alternativverfahren
nach DIN EN 12390-9 zum Nachweis des Frost-Tausalz-Wider-
standes von Betonen. Wird der Nachweis des Frost-Tausalz-Wi-
derstandes abweichend von DIN EN 1338 unter Einsatz des
CDF-Tests gefordert, dann missen die Grenzwerte fur die zulas-
sigen Abwitterungsraten im Rahmen dieses Versuchs konkret
zwischen den Parteien vereinbart werden. Ublicherweise wird
der Richtwert der ZTV W [10] (Abwitterungsrate von im Mittel
1.500 g/m?) herangezogen. Zusammenfassend ist festzustellen,
dass der Nachweis des Frost-Tausalz-Widerstandes mittels des
CDF-Verfahrens (ebenso wie die Festlegung der einzuhaltenden
Grenzwerte) konkret zwischen den Parteien zu vereinbaren und
auch gesondert zu vergUten ist.

Dies ist auch bei der Untersuchung und Bewertung des Frost-
Tausalz-Widerstandes von Bauwerksproben durch Sachverstan-
dige zu beachten. So gibt es Sachverstandige, die zur Beurtei-
lung des Frost-Tausalz-Widerstandes von Pflasterbeldgen im Re-
klamationsfall standardmaBig das CDF-Verfahren verwenden.
Dabei ist aber zu beachten, dass der Frost-Tausalz-Nachweis
nach dem CDF-Test gesondert vereinbart worden sein muss, an-
sonsten sind die Vorgaben der DIN EN 1338 zu erflllen. Dem-
nach ware in einem Fall ohne eine gesonderte Vereinbarung
»nur« die Einhaltung der Anforderungen des Frost-Tausalz-Wi-
derstandes nach dem Slab-Test Vertragsgegenstand. Dies ist be-
sonders wichtig, wenn man bedenkt, dass der CDF-Test um den
Faktor 1,35 bis 5,00 hohere Abwitterungsraten im Vergleich
zum Slab-Test liefert (siehe Abschnitt 1.7.2 aus [12]).

1.3 Bewertung des Witterungswiderstandes bereits
verbauter Produkte

Kaufer von Betonprodukten gehen im Regelfall davon aus, dass
Pflasterbelage im Rahmen der Ublichen Nutzung keinerlei Frost-
bzw. Frost-Tausalz-Abwitterungen aufweisen dirfen. Ganz im
Gegensatz dazu zeigen bereits die Anforderungswerte an den
Witterungswiderstand neuer und noch nicht verbauter Beton-
pflastersteine (nach DIN EN 1338 darf die mittlere Abwitte-
rungsrate bei im Mittel 1.000 g/m? liegen), dass auch regel-
werkskonforme Produkte eine gewisse Menge an Abwitte-
rungen aufweisen dirfen (siehe Abschnitt 1.2).

Produzenten von Pflasterbeldgen kénnen nicht sicherstellen,
dass die Produkte in den Pflasterdecken Uber die gesamte Nut-
zungszeit vollstandig frei von Frost- und Frost-Tausalz-Abwitte-
rungen bleiben.

Abb. 2: Betonpflastersteine mit einer Abwitterungsrate von 150 g/m? (links) bzw. 1.430 g/m? (rechts) im Rahmen des Slab-Tests
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Demnach ist bei der Bewertung von Frost- bzw. Frost-Tausalz-
Schaden an Pflasterbelagen bereits genutzter Pflasterdecken zu
beachten, dass auch bei regelwerkskonformen Produkten mit
einem ausreichenden Frost-Tausalz-Widerstand Uber die Nut-
zung eine gewisse Menge an Abwitterungen entstehen wird.
Die Entstehung einer gewissen Menge an Abwitterungen im
Rahmen der Nutzung ist demnach erwartungsgemaB und Ub-
lich, allerdings darf die Menge der Abwitterungen auch nicht
»Uber das Ubliche MaB hinausgehenc.

Diese Ausfuhrungen verdeutlichen, warum die sachverstandi-
ge Bewertung von witterungsbedingten Abwitterungen an
Pflasterbeldagen so schwierig ist. Sachverstandige missen bei ei-
ner aus technischer Sicht sachgerechten Bewertung des Frost-
und Frost-Tausalz-Widerstandes bereits verbauter Pflasterbeldage
aus den genannten Grinden u.a. die nachfolgenden Punkte
beachten:

1. Werden die Anforderungen der einschlagigen Technischen

Regelwerke an neue und nicht verbaute Pflasterbeldge er-
fullt (nach DIN EN 1338, DIN EN 1339 und DIN EN 1340
darf die mittlere Abwitterungsrate der Pflasterbeldge bei
im Mittel 1.000 g/m? liegen)?

2. Erfullt die verwendete Gesteinskdrnung die Anforderun-
gen des einschlagigen Technischen Regelwerkes (Ublicher-
weise sollte die Abwitterungsrate der Gesteinskérnung
unter 1 M.-% im Rahmen des Frostversuchs liegen)?

3. Geht die Menge an Betonabplatzungen unter Beriicksich-
tigung der Nutzungsintensitat, der verwendeten Taumittel
und der Nutzungszeit Uber das tGbliche MaB hinaus?

4. Handelt es sich um Bauteile mit hohen Anforderungen an
die Optik? Wie stark wird die Optik der Pflasterdecke durch
die Abwitterungen beeinflusst?

Dartber hinaus sind auch die Einflisse der Nutzung (Winter-
dienst, Feuchte- und Reinigungszustand der Pflasterdecke) bei
der Bewertung der Schadensursache und der Festlegung der
Verantwortlichkeiten zu bertcksichtigen. AbschlieBend ist zu
beachten, dass sich auch die Anzahl der bereits im Objekt er-
folgten Frost-Tau-Wechsel auf den verbliebenen Witterungswi-
derstand der Produkte auswirkt.

1.3.1 Einfluss der bereits im Bauwerk erfolgten Frost-Tau-
wechsel

Je mehr Frost-Tauwechseln die Pflasterbeldge in der Pflaster-
decke bereits ausgesetzt waren, umso starker sind die Produkte
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Grafik 1: Abwitterungsrate im Rahmen der Frost-Tauwechsel-Versuche in
Abhéngigkeit von der Anzahl der Frost-Tauwechsel

Ublicherweise bereits vorgeschadigt. Abb. 3 zeigt Betonpflaster-
steine in einer Pflasterdecke, die aufgrund ihrer Nutzung bereits
erhebliche Zementsteinabwitterungen aufweisen. Sind die Be-
tonpflastersteine aufgrund dieser Abwitterungen automatisch
mangelhaft?

Berlicksichtigt man, dass die abgebildete Pflasterdecke be-
reits Uber einen Zeitraum von Uber 50 Jahren genutzt wurde,
dann erscheint der Materialabtrag des vorliegenden Betonstein-
pflasters als absolut erwartungsgemaB, weshalb die Pflaster-
steine in diesem Beispiel auch nicht als mangelhaft zu bewerten
sind. Wie dieses Beispiel zeigt, ist die Nutzungszeit des Pflaster-
belags bei der sachverstandigen Bewertung der Abwitterungsra-
te von bereits verbauten Pflasterbeldgen in jedem Falle zu be-
rtcksichtigen.

Bereits verlegte Pflasterbeldge waren vor der Entnahme der
Produkte aus der Pflasterdecke Ublicherweise bereits einer Viel-
zahl von Beanspruchungen ausgesetzt, die zu einer Beeintrachti-
gung der Materialeigenschaften gefuhrt haben kénnen. Aus die-
sem Grunde sind die normativen Grenzwerte (z.B. der DIN EN
1338) im Regelfall nicht ohne Weiteres auf die Bewertung des
Frost-Tausalz-Widerstandes der Bauwerksproben tbertragbar.

Auf die Bewertung des Frost-Tausalz-Widerstandes der Pflas-
terbeldge wirken sich insbesondere die bereits im Objekt er-
folgten Frost-Tauwechsel aus. Diesbeziiglich ist festzustellen,

Abb. 3 a+b: AltersgemaBe Menge an Betonabwitterungen an den Pflastersteinen einer alten Pflasterdecke
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Abb. 4 a+b+c: Betonabwitterungen an optisch hochwertigen Bauteilen aus
Beton

dass die Menge der Abwitterungen auch im Rahmen von Frost-
Tauwechsel-Versuchen im Labor Ublicherweise mit der Anzahl
der Frost-Tauwechsel nicht nur linear sondern sogar exponentiell
ansteigt. Anders formuliert bedeutet dies, dass die Menge der
Abwitterungen bei den ersten 28 Frost-Tauwechseln (roter Pfeil
aus Grafik 1) erfahrungsgemal deutlich geringer ist, als bei den
Frost-Tauwechseln 29 bis 56 (blauer Pfeil aus Grafik 1).

Bei dem in Abb. 4 dargestellten Beispiel lag die mittlere Ab-
witterungsrate der ersten 28 Frost-Tauwechseln bei ca. 65 g/m?,
wahrend bei den nachsten 28 Frost-Tauwechseln (Frost-Tau-
wechsel 29 bis 56) eine mittlere Abwitterungsrate von ca. 285 g/
m? (und damit mehr als dem Vierfachen) vorgefunden wurde.

Wie dieses Beispiel zeigt, wirkt sich die Anzahl der bereits im
Objekt erfolgten Frost-Tauwechsel in erheblichem Umfang auf
die Ergebnisse der Frost-Tauwechsel-Versuche und damit auf die
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Bewertung des Frost-Tausalz-Widerstandes der untersuchten
Pflasterbelage zum Priifzeitpunkt aus. Dies gilt auch fur den Fall,
dass keine augenscheinlich sichtbaren Schaden an den Pflas-
terbeldgen erkennbar sind. Aus diesem Grunde sind die Ergeb-
nisse der Frost-Tausalz-Versuche zum Prufzeitpunkt (d.h. nach
dem Einbau und der Nutzung der Pflasterdecke) auch nicht
ohne Weiteres zur Bewertung des Frost-Tausalz-Widerstandes
derselben Produkte zum Lieferzeitpunkt heranzuziehen.

1.3.2 Bewertung von Frost-Tausalz-Schiaden an optisch hoch-
wertigen Bauteilen

Bei optisch hochwertigen Bauteilen ist zu bertcksichtigen, dass
diese Bauteile nicht nur technische Anforderungen (zuldssige
Abwitterungsraten) zu erfullen haben, vielmehr werden auch
optische Anforderungen an sie gestellt. Ein Beispiel fur Frost-
Schaden an einem optisch reprasentativen Bauteil ist der Abb. 4
zu entnehmen.

Da das Betonbauteil aus Abb. 4 nur eine geringe Funktions-
bedeutung, dafur aber eine hohe optische Bedeutung besitzt,
sind bei diesem Bauteil nicht nur die tblichen, technisch begriin-
deten Anforderungen zu bericksichtigen. Aufgrund der signifi-
kanten Beeintrachtigung der Optik des Brunnens stellen die vor-
gefundenen Abwitterungen im beschriebenen Fall einen Man-
gel dar, obwohl die Grenzwerte des Technischen Regelwerkes an
die zulassige Menge an Abwitterungen deutlich unterschritten
werden.

2 Zusammenfassung

Im zweiten Teil des Artikels wurde Uber die wesentlichen Verfah-
ren zum Nachweis des Frost-Tausalz-Widerstandes von Beton-
produkten und die erwartungsgemaBen Abwitterungsraten von
Bauwerksproben berichtet. Im Detail wurde darauf eingegan-
gen, wie sich bereits erfolgte Frost-Tau-Wechsel auf den Witte-
rungswiderstand der Pflasterbeldge auswirken und was bei der
Bewertung von Frost-Tausalz-Schaden von optisch hochwer-
tigen Bauteilen zu beachten ist.
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