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In Ausgabe 6/2019 der TASPO GARTEN-
DESIGN wurde dariiber berichtet, wel-
che Anforderungen an Fugen- und Bet-
tungsmortel bei gebundener Bauweise
gestellt werden. AuBerdem ging es um
die Ursachen fiir die Bildung von Rissen
in der Pflasterdecke. Im zweiten Teil
des Beitrags erfahren Sie, warum Fu-
genmaterialien auswittern und welche
Schdden es an Entwasserungsrinnen
und Einfassungen geben kann.

Auswittern des Fugenmaterials

Neben der Rissbildung stellt das Auswit-
tern der Fugenmaterialien ein weiteres
typisches Schadensbild an gebundenen
Pflasterdecken dar. Diese Schaden sind

haufig darauf zurtickzufihren, dass zum
einen kein geeigneter Fugenmortel ver-
wendet wurde und zum anderen erhebli-
che Planungs- und Ausfihrungsfehler
bei der Herstellung der gebundenen
Pflasterdecken gemacht wurden.

Ein Fall aus der Sachverstdandigenpra-
xis: Eine zum Teil mit Pkw befahrene
Flachenbefestigung sollte beurteilt wer-
den. Da der Fugenmortel tber grofle Tei-
le der gebundenen Pflasterdecke aus
den Fugen herauswitterte, reklamierte
der Auftraggeber die Ausfihrungsquali-
tat der zum Teil in gebundener Ausfih-
rung erstellten Pflasterdecke. Diese be-
stand aus einerin gebundener Bauweise
ausgeflhrten Entwasserungsrinne aus
Betonplatten und einem in gebundener
Bauweise ausgefihrten Natursteinlau-
fer zur Begrenzung der Rinne. Dariber
hinaus war die Randeinfassung der
Pflasterdecke vor den Gebauden bezie-

hungsweise Grundstiicken in gebunde-
ner Bauweise erstellt worden, wahrend
die dazwischen liegenden Teilflachen
ungebunden ausgefihrt wurden. Gemaf
der Ausschreibung sollten die Fugen der
gebundenen Teilfldchen der Pflasterde-
cke unter Verwendung eines Mortels der
Mértelgruppe MG Il verfugt werden.

Es zeigte sich, dass sich der Fugenmor-
tel ohne grofen Kraftaufwand mit einem
Schraubenzieher aus der Fuge heraus
kratzen lie}. Dartiber hinaus waren in
Teilbereichen der Fuge deutliche Risse
erkennbar, in starker geschadigten Be-
reichen witterte der Fugenmortel des
Weiteren in erheblichem Ausmal aus
der Fuge heraus. Beider Inaugenschein-
nahme der gebundenen Rinne wurde
festgestellt, dass die Fugenbreite zwi-
schen den Betonplatten zum Teil sehr
stark variierte, wobei minimale Fugen-
breiten von nur knapp tber einem Milli-

Fugenmortel darf sich weder ohne viel
Aufwand herauskratzen lassen noch aus
der Fuge auswittern. Fotos: Dr. Vof3



meter vorgefunden wurden. Hierzu pas-
send zeigte sich im Rahmen der Fla-
chendéffnung, dass ein grofler Teil der Fu-
gen zwischen den Betonplatten der ge-
bundenen Rinne nur in den oberen zwei
Zentimetern mit einem bindemittelhalti-
gen Fugenmortel gefillt waren. In den
darunter befindlichen Bereichen wurde
nur eine Fugenfiillung aus einem unge-
bundenen Brechsand vorgefunden. Die
geringen Fugenbreiten und die schlech-
te Verarbeitbarkeit des Fugenmortels
(Mértel der Mortelgruppe MG 111} waren
die Ursache fur die mangelhafte Fugen-
fullung und den schlechten Haftverbund
zwischen den Betonplatten.

Das Beispiel beschreibt ein haufiges
Problem bei schadensbehafteten und in
gebundener  Ausflihrung erstellten
Pflasterdecken. So nehmen viele Planer
und Ausfihrende trotz fehlender Erfah-
rung mit der gebundenen Bauweise der-
artige Auftrage an. Nicht selten resultie-
ren dabei schadhafte Pflasterdecken, die
nur eine reduzierte Gebrauchstauglich-
keit und Dauerhaftigkeit aufweisen.

Entwasserungsrinnen

In gebundener Bauweise ausgefihrte
Rinnen stellen einen Sonderfall der ge-
bundenen Bauweise dar. Bei gebundenen

Rinnen wird ein Beton in erdfeuchter Kon-
sistenz als Fundamentbeton eingebracht.
In diesen noch frischen Beton sind die
Rinnensysteme unter Verwendung einer
Haftbriicke zu verlegen und mit einem Fu-
genmortel zu verfugen. Haufig treten bei
dieser Bauweise Schaden auf, da der Fun-
damentbeton keinen ausreichenden Ver-
bund zur gebundenen Rinne aufweist.
Diese Schaden werden verstarkt, wenn
keine oder keine funktionsfahigen Bewe-
gungsfugen in der Rinne enthalten sind.

Bei dem nachfolgend dargestellten Bei-
spiel wurde eine Rinne in gebundener
Bauweise auf einem Fundamentbeton
der Guteklasse B 25 [dies entspricht in
etwa einem heutigen Beton der Giite-
klasse C 20/25) aufgebracht. Bereits
kurze Zeit nach der Fertigstellung der
Rinnenanlage traten in regelmaBigen
Abstdnden (etwa alle 1,5 Meter] Risse
auf. Im Rahmen der Flachenoffnung
zeigte sich, dass der unterhalb der Rinne
eingebrachte Fundamentbeton in sehr
trockener Konsistenz hergestellt worden
war und dass keinerlei Verbund zwi-
schendem Fundamentbeton und der ge-
bundenen Rinne vorlag. Eine Kontakt-
schlamme wurde nicht verwendet. Auf-
grund des fehlenden Verbundes konnten
die aufgebrachten Lasten nicht sachge-
recht in die Unterlage abtragen werden.
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Bei zu trockenem Fundamentbeton
blieben Risse in der
Rinnenanlage nicht aus.

Zu lange Lagerzeit

Der schlechte Verbund zwischen der ge-
bundenen Rinne und dem Fundament-
betonresultierte aus der fehlenden Haft-
bricke und der langen Lagerungszeit
des Betons wahrend des Einbaus auf der
Baustelle. Es ist Ublich, dass derartige
Fundamentbetone in Transportbeton-
werken hergestellt und zum Beispiel mit
einem Kipper zur Baustelle geliefert
werden. Hier lagert der Beton haufig
Uber Stunden, zum Teil auch bei hoher
AuBlentemperatur und - was noch
schlimmer ist - bei starkem Wind unge-
schitzt auf der Baustelle. Wahrend die-
ser Lagerung wird dem Beton das zur
Hydratation erforderliche Wasser entzo-
gen: Der Beton .verdurstet”. Dann wer-
den diese Betone, die haufig schon
merklich angesteift sind, eingebracht
und die Rinnensysteme darauf verlegt.
Im Regelfall resultiert daraus ein Funda-
mentbeton, der keinen ausreichenden
Verbund zum Rinnensystem aufweist.

AnNMerkKung

Um nicht den Ablauf der Arbeiten ver-
andern zu mussen, haben sich einige
Verarbeiter fur die Verwendung verzo-
gerter Betone entschieden, welche die
Gefahr des .Verdurstens” des Bet- [>
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[> tungsmortels reduzieren sollen.
Dies ist allerdings ein Irrglaube. So ver-
langern Verzogerer zwar die Verarbei-
tungszeit der Betone, sind aber nicht in
der Lage, die Gefahr des .Verdurstens”
zu reduzieren. Ganz im Gegenteil: Die
Verzogerung des Betons hat sogar zur
Folge, dass das zur Hydratation erfor-
derliche Wasser erst sehr viel spater
chemisch gebunden wird und aus die-
sem Grunde sogar grofere Wasser-
mengen an die Umgebung abgegeben
werden. Die Gefahr des Verdurstens
steigt demnach im Regelfall bei Ver-

wendung verzogerter Betone noch an.

Randeinfassungen

Einen weiteren Sonderfall der gebunde-
nen Bauweise stellen Randeinfassun-
gen aus Rickenstitzenbetonen dar. Bei
diesen Rickenstiitzenbetonen treten
immer wieder Schaden dadurch auf,
dass die Verarbeiter diese Betone nicht
sachgerecht lagern und einbringen. So
werden diese Betone nicht nur lange
dem Einfluss von Wind und Wetter aus-
gesetzt, darlber hinaus lassen sich die
Betone der Rickenstitzen erfahrungs-
gemafl nicht in angemessener Weise
verdichten. Normalerweise werden Ru-
ckenstitzenbetone gegen das Erdreich
betoniert und anschliefend nur mit der
Schaufel .verdichtet”. Geringe Beton-
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qualitaten und ein schlechter Verbund
zwischen dem Rickenstitzenbeton und
der Rinne sind die logische Folge, so
dass die Rickenstitzen den Uber den
Fahrverkehr in die Konstruktion einge-
leiteten Schubkraften nur einen gerin-
gen Widerstand entgegensetzen. Das
Ergebnis sind Schaden durch eine Ver-
schiebung der Einfassung.

Vor dem Hintergrund derartiger Scha-
den erscheint es unglicklich, dass in
derneuen ATV DIN 18 318 (Ausgabe ver-
mutlich im Jahr 2019) keine Anforde-
rungen an die Bauwerksfestigkeit der
Rickenstitzenbetone gestellt werden.
Stattdessen wird sich in der neuen ATV
DIN 18 318 in Zukunft nur der Hinweis
finden, dass zur Herstellung von RU-
ckenstitzen bei befahrenen Flachen ein
Beton der Guteklasse C 20/25 und zur
Herstellung von Rickenstitzen bei
nicht befahrenen Flachen ein Beton der
Glteklasse C 16/20 zu verwenden ist.
Da hohe Betonglten im Rahmen der
Bestellung nicht automatisch hohe
Qualitaten im Bauwerk nach sich zie-
hen, erscheint der Weg der neuen ZTV
Pflaster-StB sinnvoller, die nach der-
zeitigem Stand im Bauwerk eine Beton-
druckfestigkeit von 12 MPa empfiehlt.
Fur den Sachverstandigen stellt sich
dartber hinaus die Frage, ob eine RU-
ckenstitze im Objekt aus technischer

Schlechte Betonqualitat und schlechter
Verbund zwischen Riickenstiitzbeton
und Bordsteinanlage fiihrte zu
Verschiebungen.

Sicht tatsachlich eine Druckfestigkeit
von 12 N/mm2 aufweisen muss, oder ob
auch geringere Festigkeiten als sachge-
recht zu bewerten sind. ~&
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